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ESTUDIO MINERAGRAFICO DE UNA MUESTRA DE VETA
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Por Eduardo Schmitter, M. 8. G. M.,

En conexién con el estudio hecho por ¢l ingeniero Ramiro
Robles, en la zona minera arriba indicada, me fué encomendado
por dicho eonsoclo, €l estudio de varias de lag muestras que eolec-
t0 durante su recorrido. Hice por Jo tanto, la elasiticacién de
algunas rocas y minerales de las que ya trata en su informe y
particularmente de una muestra de veta en la que, por reco-
mendacion especial, intenté el estudio paragenético, del cual es
el regultado el presente trabajo.

CLASIFICACION MINERALOGICA.—Casi todos los mi-
nerales componentes de la ‘‘mena’, fueron identificados ma-
crogeopleamente segOn el orden aproximado de abundancia
indicado a continuacion: caleita, cuarzo, esfalerita, galena, pi-
rargirita, pirita y chaleopirita. Con excepcién de la pirita eris-
talizada en parte, en peguefios hexaedros, nihguno de los mi-
nerales presentaron macroscopicamente formas definidas.

ESTUDIO MINERAGRAFICO-—Con el objeto de investi-
gar la paragénesis, se hicieron liminas y superfieies pulidas,
aprovechando una seccldn cortada al través de todo el ancho
de la veta. En dstas se practicéd la clasificaelén microsedpies
v el estudio de las relaciones texturales de fodos ¥ cada uno de
los minerales, con el resultado siguiente:

CALCITA —8Se identificd en dos generaciones, formando
una gran parte de la matriz. El depésito primario esti carac-
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terizado por ¢l mayor grado de libertad que presenta en su
eristalizacién, va gie {inicamcente se interfiere ¢n los contactos
de masas de esfalerita; su textura cs por lo tanto hipautomér-
flca, en los casos en que presentan contornos eristalinos vy alo-
friomérfiea en sus contornos irregulares. El examen de las 14-
nilnas demuestra, por otra parte, quao dicho depésito se verified
acompanado de cuarzo ¥ aragonita, con textura en parte 1dio-
morficas ¥ habitos eristalinog prismaticos.

El depdsito secundario estd carvacterizade por una crista-
lizaeidon restringida, yva que se demuestra por su textura prin-
cipalmente alotriomérfica. Ista, gencracidon presenta en los pla-
nes de erucero, pequenas masas de cuarzo v galenas con textn-
ras automorficas, En log contactos con el depédsito primario,
presenta clare fendmeno de psceudomorfosis.

ESFALERITA.~Por sus confornos irregulares se econside-
ra-de textura alotviomérfica. Sn masa estd en parte dividida
por peguefias grietas, las que en ciertas poreiones se eneien-
tran ocupadas con pirargirita, También presenta en el seno de
Snmasa, pequeias gegregaciones de chaleopiriia.

GATLENA —Presenta texturas aliotromérficas en los con- -
tactos de la calcita de sepunda generacién, antomdrfica en log
planos de crucero de aqucila y psendomorfica en los contactos
com LL :;*.:11:*1’&1 de primera generacion.

PIRARGIRITA Y PROUSTITA—Se¢ identifiearon llenan-

‘do pequenas fracturas v orietas que, corren al través de la es-
- p :1 v ] 1 A !
falerita v de la caleita de primera ¥ segunda gencraeidn,

PIRITA.—COeupandn el mismo tipo de fradturas se ¢némen-
Ara aeompanando los minerales de plata; otra percidn de la
Misma. crist 1,11;5;]{1;1 el pequenos. hexsgedros, se 1dentificd  en el
seno de Ja roca e_ﬂuaJcrname.

PARAGTYT%T%—«M tratar de las ecaracleristicis de 1a
* Eﬂl?lf.-l fie fué necesario, para delinir sus relacidnes texhlrale-s..
con los otros minerales, indicar a priori que ésta se “encuenira
cen thos generaciones, por eso a eohtiiuacidn -hage la explicacion
-de: éstdg, Turidado en-los hechos slginlentes: '
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PRIMERA GENERACION.—Lia presencia de contérnos
eristalinos que la identitican lo misme que ol evarso v la arago-
nita contenldos en su masa, demuestra que el proceso :de eris-
talizaciim se verificéd en el seno de yna solueidn saturada de la
‘yue se. fucron separande eristales miy o menos ldiomérficos, con
un ghatimiento lento ‘de la temperatura v sin camblos notables
en la presion y la concentracién. Lg tfiniea interfercneia en el
desarrollo de Ios conlomos eristalimog, se-manifiegta en los eon-
tactos de la calcita ¥ la esfalerita, mineral éste Altimo que no
tuvo oportunidad de preeipitar en crstales de forma hien deéfi-
nida, Hsta interferencia prucha que la procipitecién de la es-
Talerita vino acompafiadn de esta generaclon, ly gque por tazo-
‘Ties posteriores. se. considera de origen primario.

J

SEGUNDA GENERACION.—Nuevos. cambiog fisice-quimi-
€os de las scluciones mincralizantes, determinaron la precipita-
cion de. la’ stgunda generacién acompadiada de galena ¥ eugrzo
dutomérfleos; pero, en este caso, la cristalizacion restringida
en .la calcita, demostrd una sobresaguracion de dichas soluyeio-
nes que no permitlic el libre dessrrolls de eristales individua-
leg,” coneediendo tan sola el desarrollo de los otres mineraleg a
I largo de sus planos de erneero.

tonsiderando indnduble la mineérdlizacién ‘de -la ¢ ‘miena’?,
‘Tor el efceto de goluciones hidrotermales v teniende en  cuenta
que el tipo de depdsito mas probable es ol hepitermal eu - co-
nexion genética con fendmenos masmiticos, 1o sucesion .de log
depdsitos se puede ordenar ep la siguiente forma.

DEPOSITO PRIMARIO—Ta sofucidn nriméralizante ijeial
parece haber consistido de sulfure de zine disuelto én una so-
Lucién 4eida, Ja que al ponerse en contacto con mna probable
caliza cjercié su disolucién sobre ésta, saturédndose de iones
c¢ileicos y neutralizéndoge easi totalmente: al desprenderse el
dcido carbinieo disuelto s favor del bicarbonats de caleio, ge
produjo la precipilacion del carbonato juntamente con la del
sulfuro de zine. La influcncia de lag sules en disolueién sobra
la. precipitacién del sulfuro de zine, es bien conocida en los
procesos flamados galinizantes, en los que para evifar una diso-
lucién del sulfuro como coloide se agregan sales ionisables; la



60 EDUARDO SCIHMITTER

[ -~ . e e rr— = — — - e

condieién en que guedan las sales que actiian sobre el sulfuro
de zine, es de equilibrioc metaestable, pues propiamente actian
como colordes raversibles.

DEPOSITO SECUNDARIO.—La influencia que el proceso
anterior tuvo en la génesis del mineral de zine, gueda demos-
trada al lograrse después la precipitacion conjumta de nuevo
carbonato de calelo v sulfure de plome, que ndudablemente
fuercon las sales que actuaron como salinizantes al obtener el de-
posito de esfalerita. |

Kstas soluciones gue propiamente fueron residuales de la
anterior precipitacion, quedaron naturalmente Henando los
huecos existentes ¥y va sin poder atacar los minerales adyacemn-
tes, pues, como se recordari venian originalmente saturadas
v en condiciones forzadas de satnracidén. Un cambio de tempe-
ratura o presion, originé un brnseo desplazamiente del equili-
brio labil en que se encontraban y se produjo la precipitacién
de las sales gque mantenian ¢n disolucidn, presentando por tan-
to, al consolidarse, texturas alotriomdérficas y pseudomorficas.

PDEPOSITO DE ULTIMA GENERACION.—Finalmente,
una posterior circulacion de soluciones sibicosas ricas en sultfu-
ros de plata, se verificé después que los anteriores depdsitos
se cousolidaron. Por este motivo dicha solueidn cireulé sohre
nuevas grietas y fracturas, eruzando la esfalerita y las dos ge-
neraciones de caleita.



